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Butylbänder Acrylbänder Klebmassen

PAVATAPE 
75 / 150

PAVATAPE 
FLEX

PAVATAPE 
20

PAVAFIX  
60

PAVAFIX 
SN BAND

PAVACOLL 
310 / 600

Verklebung auf PAVATEX-Holzfaserplatten

ISOLAIR L / ISOROOF-NATUR-KN * * 
PAVATHERM-PLUS+ * * 
PAVATEX Unterdachpl. bitumiert * * 
PAVISO 1) * *

PAVAROOF-K 1) * *

PAVAROOF-W Plus 1) * *

PAVAPLAN 3F 1) * * 
Verklebung auf PAVATEX-Bahnen

PAVATEX LDB 0.02    
PAVATEX ADB     
PAVATEX DSB 2    
PAVATEX DB 3.5    
PAVATEX DB 28    
PAVATEX RSP    
Verklebung bei Anschlüssen und Durchdringungen / Fugen auf...

Spanplatten * * *  
Mitteldichte Holzfaserplatten * * *  
OSB-Platten * * *  
Holz, gehobelt * * *   
Holz, roh * * * *  
zementgebundene Spanplatten * * * * 
Gipskartonplatten * * * * 
Gipsfaserplatten * * * * 
Beton, glatt * * * * 
Putz, Mörtel, Gips * * * * 
Beton, rauh * * * 
Ziegelstein * * * 
Metalle, korrosionsgeschützt     
Kunststoffe (PE und PVC)    
Bitumen   
(Im Zweifelsfall sind eigene Klebeversuche durchzuführen)  * Untergrund vorbehandeln mit PAVAPRIM oder PAVABASE erforderlich
1) Vertrieb nur in CH

PAVATEX-Dichtprodukte
und ihre Anwendungen im Überblick ...


